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Sanft an der Obertflache, harti

Nehmen: Das ADLER Legno
Dura-Ol

Ole iiberzeugen Holz-Liebhaber durch ihre natiirliche,
matte Oberflache und ihren samtigen Griff — wenn sie nur E 15.12.2020
bloB nicht so empfindlich waren! Fiir dieses Problem
bietet ADLER nun eine innovative Lésung: Das neue

Legno Dura-Ol! Verwendete

Produkte

Das neue Legno Dura-Ol vereint das Beste aus der Welt der Ole und der Lacke. Die

Beschichtung verleiht der Oberfléche eine natiirliche Optik und Haptik bei gleichzeitig

hervorragendem Schutz vor Kratzern, Rotweinflecken & Co. — auch auf Arbeitsflichen, p—
Kiichen oder anderen stark beanspruchten Oberfldchen. Durch seine rutschhemmende ﬁ
Wirkung und Kratzfestigkeit ist das Ol dariiber hinaus auch fiir Treppen und FuRbdden
perfekt geeignet. Und das beste: Legno-Dura Ol lasst sich ganz einfach und effizient Legno Dura-0l
anwenden, denn das Ol muss nicht hdndisch ausgewischt werden — ein zweimaliger

Auftrag im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren gentigt.

ADLER-Experte Mario Menghin zeigt, wie’s gemacht wird:


https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzol-holzwachs-innenlasur/holzol-und-holzwachs/legno-dura-ol~p309475

Schritte

Untergrund vorbereiten

Ein gleichmaRiger Schliff der Oberfldche sorgt spéter fiir ein
homogenes Beschichtungsergebnis. Schleifen Sie das Holz bis
Kornung 220 (fiir Mobelstiicke) bzw. Kérnung 150 (Treppen
oder Fullboden) an und entfernen Sie anschlieBend den
Schleifstaub.

Grundbeschichtung mit Kurzhaarroller

ADLER Legno Dura-Ol ist ebenso einfach wie vielseitig in der
Verarbeitung, denn das Ol kann gestrichen, gerollt oder gespritzt
werden. Fiir kleinere Flachen empfiehlt Mario Menghin den
Auftrag mit einem hochwertigen Kurzhaar-Roller, der fiir einen

optimalen Verlauf sorgt.


https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//legno-dura-oel~p309475

Grundbeschichtung im Spritzverfahren

Bei groferen Flachen sorgt ein Auftrag im Spritzverfahren fiir
maximale Effizienz.

Zwischenschliff

Bereits nach 5 Stunden ist die Oberfldche bereit fiir den
Zwischenschliff — durch die schnelle Trocknung sind zwei
Auftrage an einem Arbeitstag moglich. Mit einem Gléttschliff
mit Kérnung 220-280 glitten Sie die aufstehenden Holzfasern.
Entfernen Sie anschliefend wiederum sorgfiltig den
Schleifstaub.




Deckbeschichtung

Mit Pinsel, Kurzhaarroller oder Spritzgerat wird die zweite
Schicht Legno Dura-Ol aufgetragen. Lassen Sie die Oberfliche
dann vor der Weiterverarbeitung {iber Nacht trocknen. Endgiiltig
durchgetrocknet ist die Fldache nach sieben Tagen.

Arbeitsmaterial sicher entsorgen

Beugen Sie der Gefahr der Selbstentziindung von 6lgetrankten
Tiicher oder Filtermatten vor! Lassen Sie die Arbeitsmaterialien
am besten an der frischen Luft trocknen oder bewahren Sie sie —
ev. in Wasser getrankt — in einem dicht verschlossenen
Metallbehilter auf und entsorgen Sie sie anschliefend korrekt.

Die wichtigsten Verhaltensregeln mit 6lgetrankten
Tiichern haben wir fiir Sie im Beitrag "Richtiger Umgang mit
6lgetrankten Lappen und Filtermatten" zusammengefasst.


https://www.adler-lacke.ch/com/at/service-ratgeber/tipps-tricks/richtiger-umgang-mit-oelgetraenkten-lappen-und-filtermatten~t353893
https://www.adler-lacke.ch/com/at/service-ratgeber/tipps-tricks/richtiger-umgang-mit-oelgetraenkten-lappen-und-filtermatten~t353893

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt zum jeweiligen Produkt.

ADLER Mobelbuch

Regelmafige Pflege

Regelmélige Pflege bewahrt die Schonheit Thres Werkstiicks
und verldngert seine Lebensdauer. Mario Menghin empfiehlt
eine regelmafige Reinigung mit dem ADLER Clean-
Mobelreiniger und anschlieBenden Auftrag von ADLER Clean-
Mobelpflege Plus. Bei Fulboden erzielen Sie mit der ADLER
Legno-Holzbodenseife die besten Ergebnisse. So freuen Sie sich
auch nach vielen Jahren noch iiber eine frische, natiirliche
Oberflache.

Wie Sie Thre geolte und gewachste Oberflédche richtig reinigen
und pflegen koénnen, zeigen wir Thnen im Beitrag "Die richtige

Reinigung und Pflege von geélten und gewachsten Mobeln".

Weitere hilfreiche Informationen zum Thema Oberflachenveredelung finden Sie im ADLER Mobelbuch. In dem kostenlosen PDF

erhalten Sie wissenswerte Tipps und Informationen zum natiirlichen Rohstoff Holz.

>>Jetzt kostenloses PDF herunterladen<<


https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//clean-moebelreiniger~p1128
https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//clean-moebelreiniger~p1128
https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//clean-moebelpflege-plus~p1139
https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//clean-moebelpflege-plus~p1139
https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//legno-holzbodenseife~p1126
https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//legno-holzbodenseife~p1126
https://www.adler-lacke.ch/com/at/service-ratgeber/tipps-tricks/die-richtige-reinigung-und-pflege-von-geoelten-und-gewachsten-moebeln~t353400
https://www.adler-lacke.ch/com/at/service-ratgeber/tipps-tricks/die-richtige-reinigung-und-pflege-von-geoelten-und-gewachsten-moebeln~t353400
https://www.adler-lacke.ch/com/at/service-ratgeber/technische-merkblaetter
https://www.adler-lacke.com/at/download-moebelbuch
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